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客户名称： 东莞欧达家具有限公司

客户地址： 东莞市大岭山镇连环路 21 号

样品名称 : 素牛皮

产品规格 : VL002-14

货号或批号 : 20240507

以上信息及样品由客户提供及确认，SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的

责任。
*************

SGS 参考号 : SL92419294682501TX

收样日期 : 2024-05-20

测试周期 : 2024-05-20 ~ 2024-05-31

测试结果 : 请见下页（除另有特别说明外，此报告结果仅对测试样品负责）

通标标准技术服务有限公司深圳分公司

授权签名

胡璇 授权签字人
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结论 A

易去污性 符合

备注: 符合 = 符合一般的要求

测试结果：

易去污性:玉米油易去污性测试方法

(AATCC TM 130-2018t; 机洗 105±5°F, 总负荷 1.8kg (类型 1 陪洗物+试样) 和 66±1g 1993 AATCC 标

准洗涤剂，普通循环，普通滚筒烘干。)

原样：

- 单位 A 要求

样品 1-评估员 1 级 4.5 -

样品 1-评估员 2 级 4.5 -

样品 2-评估员 1 级 4.5 -

样品 2-评估员 2 级 4.5 -

平均易去污性等级 级 4.5 ≥3

备注：等级 5 - 沾色相当于标准沾色等级 5

等级 4 - 沾色相当于标准沾色等级 4

等级 3 - 沾色相当于标准沾色等级 3

等级 2 - 沾色相当于标准沾色等级 2

等级 1 - 沾色相当于标准沾色等级 1

注释：用评级样照五级最好，一级最差。
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样品照片：

附录信息：

1.此检测方法是在通标标准技术服务有限公司广州分公司执行。

2.检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。

3.除非另有说明，本报告在不考虑测量不确定度的情况下，根据检测结果是否在规定限值或规格范围内

做出符合性声明。

********报告结束********
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